RECAPITULARE
Proteza partiala mobilizabila



Proteza totala Proteza polimerica Proteeza scheletata cu croste metalice
turnate

Examen clinic, dg, plan
de tratamnet, trat. pro
si preprotetice
Amprenta preliminara
cu lingura universala si
alginat

Realizarea modelului
pereliminar, trasarea
limitelor

Realizarea lingurii
individuale, din placa
de baza, rasini auto sau
fotopolimerizabile, prin
termoformare
Amprenta finala cu
gura inchisa/ deschisa,

Examen clinic, dg, plan
de tratamnet, trat. pro
si preprotetice
Amrenta preliminara
cu lingura universala si
alginat

Realizarea modelului
pereliminar

Realizarea lingurii
individuale, din placa
de baza, rasini auto sau
fotopolimerizabile, prin
termoformare
Amprenta finala cu
gura inchisa/ deschisa,

mucostatica/ mucostatica/
mucodinamica mucodinamica
Compresiva/de Compresiva/de
despovarare despovarare

Indiguirea si cofrarea indiguirea si cofrarea
amprentei amprentei
Turnarea modelului Turnarea modelului

1NAa final

Examen clinic, dg, plan de tratamnet,
tra.t pro si preprotetice

Amprenta preliminara cu lingura
universala si alginat

Realizarea modelului pereliminar
Realizarea lingurii individuale, din
placa de baza, rasini auto sau
fotopolimerizabile, prin
termoformare

Amprenta finala cu gura inchisa/

deschisa, mucostatica/ mucodinamica
Compresiva/de despovarare

Indiguirea si cofrarea amprentei

Turnarea modelului final

Proteza scheletata cu SSSMS

Parte a protezarii hibride

Examen clinic, dg, plan de tratamnet,
trat. pro si preprotetice, prepararea
dintilor restanti

Amprenta preliminara cu lingura
universala si alginat

Realizarea modelului pereliminar

Realizarea lingurii individuale, din placa
de baza, rasini auto sau
fotopolimerizabile, prin termoformare

Amprenta finala cu gura inchisa/
deschisa, mucostatica/ mucodinamica
Compresiva/de despovarare

Indiguirea si cofrarea amprentei

Turnarea modelului de lucru



Proteza totala Proteza polimerica Proteeza scheletata cu croste metalice | Proteza scheletata cu SSSMS
turnate Parte a protezarii hibride

IREIWVAITERENIGEL R D [ Realizarea sabloanelor Realizarea sabloanelor de ocluzie Realizarea sabloanelor de ocluzie
ocluzie de ocluzie Val de ocluzie Val de ocluzie

Val de ocluzie Val de ocluzie Baze adaptate pe suprafata de sprijin Baze adaptate pe suprafata de sprijin
BEVZEL BRI NN ) el eiel Baze adaptate pe

de sprijin suprafata de sprijin

Determinarea, Determinarea, Nivel si directie plan de ocluzie Nivel si directie plan de ocluzie
inregistrarea si transferul PUIRFYINIEITLES DVO; DVP; RC DVO; DVP; RC

RIM: transferul RIM: Solidarizarea sabloanelor si tarsarea Solidarizarea sabloanelor si tarsarea

Nivel si directie plan de Nivel si directie plan de reperelor pentru alegerea dintilor, reperelor pentru alegerea dintilor, alegerea
ocluzie ocluzie alegerea tehnicii de montatre tehnicii de montatre

DVO; DVP; RC DVO; DVP; RC
SRV g v CERETNOEL T Ol Solidarizarea sabloanelor
si tarsarea reperelor si tarsarea reperelor
pentru alegerea dintilor, pentru alegerea dintilor,
alegerea tehnicii de alegerea tehnicii de
montatre montatre

Montarea modelelor in Montarea modelelor Tn Montarea modelelor Tn simulator al Montarea modelelor Tn simulator al ADM
simulator al ADM simulator al ADM ADM

Realizarea machetei Realizarea machetei REALIZAREA COMPONENTEI REALIZAREA PROETZEI FIXE MIXTE
preliminare preliminare METALICE METALO -CERALICE

Baze machetei din Baze machetei din

ceara-+dinti artuificiali ceara+dinti artificiali




Proteza totala Proteza polimerica Proteeza scheletata cu croste
metalice turnate

Proteza scheletata cu SSSMS

Parte a protezarii hibride

Verificarea machetei in caviatea
bucala

Proba spatulei —

Ajustari daca este cazul

Realizarea machetei finale
Daca sunt necesare acum se
realizeaza la nivelul modelului
final: gravare, foliere, Tnainte de
definitivarea machetei

Ambalarea machetei cu tot cu
model( cu val fara val, mixta)

Obtinerea tiparului

Introducere polimerului (
chemo/termoplastic) Tn tipar:
indesare manuald, injectare.

Polimerizare

Dezambalare , Prelucrare

Insertie in cavitatea bucala

Verificarea machetei in caviatea
bucala

Proba spatulei —

Ajustari daca este cazul

Realizarea machetei finale
REALIZAREA SI FIZAXAREA
CROSETULUI DE SARMA

Daca sunt necesare acum se
realizeaza la nivelul modelului final:
gravare, foliere, Thainte de
definitivarea machetei

Ambalarea machetei cu tot cu
model( cu val fara val, mixta)
Obtinerea tiparului
Introducere polimerului (
chemo/termoplastic) in tipar:
indesare manuala, injectare.

Polimerizare

Dezambalare , Prelucrare

SCHELETUL METALIC

Analiza modelului la paralelogreaf si
stabilirea desingului protezei

Pregitirea modelului in vederea duplicirii
Duplicarea modelului

Realizarea machetei componentei metalice
pe modelul duplicat din masa refractara
Ambalarea machetei cu modelul de lucru si
reteaua de turnare

Tipar, topire/ turnare

Verificarea scheletului in cavitatea bucala

REALIZAREA COMPONENTEI
POLIMERICE

Pe modelul de lucru se pozitioneaza
scheletul metalic si se realizeaza macheta
componentei polimerice, seile ,u din ceara
pe care se monteaza dintii artificiali
Ambalare machetei cu scheletul metalic si
modelul de lucru

Obtinerea tiparului

Tndesarea polimerului n tipar
Dezambalarea si prelucarea protezei
mobilizabile

REALIZAREA PROETZEI FIXE MIXTE METALO -
CERALICE
a. Obtinerea scheletului metalic
Macheti ceari schelet si atasarea patricei
SS,Retea turnare
Ambalare
Tipar, Topire/turnare, dezambalare
a. Realizarea componentei fizionomice
Oxidare, bonding
Sinterizarea dentinei, smaltului si glazurarea

REALIZAREA PROTEZEI MOBILIZABILE SCHELETATA
cu SSSMS

a. Realizarea scheletului metalic

Pregitirea modelului cu PPF pe el in vederea duplicarii
Duplicarea modelului

Realizarea machetei componentei metalice pe modelul
duplicat din mas refractari SE ATASEAZA MATRICEA
Sssms

Ambalarea machetei cu modelul de lucru si reteaua de
turnare

Tipar, topire/ turnare

Verificarea scheletului in cavitatea bucala

a. Realizarea componentei polimerice

Pe modelul de lucru se pozitioneaza scheletul metalic si se
realizeaza macheta componentei polimerice, seile ,u din ceara
pe care se monteaza dintii artificiali

Ambalare machetei cu scheletul metalic si modelul de lucru
Obtinerea tiparului

Tndesarea polimerului n tipar

Dezambalarea si prelucarea protezei mobilizabile



rown

Analiza modelului la paralelogreaf si
stabilirea desingului protezei
Pregatirea modelului in vederea duplicarii
Duplicarea modelului

Realizarea machetei componentei metalice
pe modelul duplicat din masa refractara
Ambalarea machetei cu modelul duplicat si
reteaua de turnare

Tipar, topire/ turnare

Verificarea scheletului in cavitatea bucala




MACHETE ALE CROSETELOR METALICE TURNATE:

Ackers, Bonwill, divizat in T, Ney Il

Functile crosetelor metalice turnate I

:SPRIJIN, MENTINERE, STABILITATE, RECIPROCITATE, INCERCUIRE, PASIVITATE




MACHETE ALE CROSETELOR METALICE TURNATE

Elemente componente croset metalic turnat: Corp, Pinten ocluzal, Brat retentiv, Brat opozant

ey
-,




Ambalarea machetei cu modelul duplicat din masa refractara
si reteaua de turnare in vederea obtinerii tiparului




REALIZAREA COMPONENTEI POLIMERICE
Pe modelul de lucru se pozitioneaza scheletul metalic si se realizeaza

macheta componentei polimerice, seile ,u din ceara pe care se mor;b
dintii artificiali PPMS

Ambalare machetei cu scheletul metalic si modelul de lucru v
Obtinerea tiparului

Indesarea polimerului in tipar

Dezambalarea si prelucarea protezei mobilizabile




REALIZAREA COMPONENTEI POLIMERICE
Macheta din ceara pentru seile polimerice
si dintii artificiali

Edentatie de clasa a Il-a Kennedy
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Edentatie de clasa a I-a Kennedy cu o modificare Edentatie de clasa a I-a‘Kennedy cu o modificare

Edentatie de clasa a I-a Kennedy
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Edentatie de clasa a IlI-a Kennedy PHerttie do clasala CERET

cu o modificare

Pelota vestibulara si baza - - R
transparenta



Proteza provizorie mobilizabila,
polimerica Kemeny




Macheta proteza partiala mobilizabila polimerica cu obturator
Dg. Comunicare nazo-palatina




Macheta componentei e : /(' :

polimerice pe scheletul hg "%
metalic al viitoarei '
proteze partiale
mobilizabile scheletate
cu crosete metalice
turnate

Diferiti conectori
principali maxilari




Macheta componentei polimerice pe scheletul metalic al viitoarei proteze partiale
mobilizabile scheletate cu crosete metalice turnate, diferiti conectori principali
maxilari

Edentatie de clasa a ll-a Kennedy
cu o modificare




Macheta componentei polimerice pe scheletul metalic al viitoarei proteze
partiale mobilizabile scheletate cu crosete metalice turnate Diferiti

conectori principali
|
\‘
\

Cu crosete

N



Sors

Cu crosete



Scheletul metalic al unei
viitoare PPMS cu sisteme
speciale de sprijin mentinere
si stabilitate telescopata




istem special tip
capsa intra
radiculara




Sistem special tip culisa extarcoronara- patricea, pe
scheletul metalic al viitoarea PPF, parte a unei
protezari hibride







Sistem special tip telescopata + bara cu calareti
patricea - pe scheletul metalic al restaurarii fixe,
matricea pe scheletul metalic al PPMS, Protezare hibrida







Protezare hibrida
Ancorarea PPMS prin SSSMS la dintii restanti




Reparatie si optimizari de proteze
mobile $i mobilizabile

Captusire indirecta

Lipire baza fracturata
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