Tehnologii alternative de realizare
a bazelor protezelor totale



Alternative de prefuerare a polimerilor in tehnologia protezelor mobile si

mobilizabile

prefucrare chemoplastica = materiale 2> forma finita <- reactie chimijea
prefuerare termoplastica = polinmeri finiti -> forma derita <- aport de caldurafpresiune
factori tehmologici care pot influenta calitalea protezelor

temperatura — defeete de polimerizare

variatii volumetrice — contracetia la polimerizare

proprictatile materialului rezultat












Scop - eliminarea dezavantajelor procedeelor asemanatoare

egistente pe prata
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7 evitarea aparitiel incluziunilor de aer si asigurarea redarii
exacte a tuturor detaliilor prin
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* jnjectareq volimerului sub prasiune continug in tivar

* termobaropolimerizare dirijaty
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Injactara si volimarizara “fa raca” = 55°C















Avantaje

Dezavantaje









Design-ul virtual al restaurarii protetice



Colorarea mucoasei gingivale si a dintilor



Placarea cu ceramica



depunerea ceramicii de

placare pentru mucoasa

gingivala — corectura i
prelucrarea



pigmentarea $i glazurarea






Optimizarea

> procedeu protetic clinic si de laborator — se prelungeste
timpul de functionare a unei proteze totale

Se poate realiza prin

< reparatie - refacerea functionalitatii unor proteze cu
baze fisurate/fracturate sau inlocuirea/refacerea unor
segmente (dinti artificiali, crosete etc.)

o,

» captusire —readaptarea bazei protezei la campul
protetic — materiale reziliente sau dure

« rebazare totala — confectionarea in laborator a unei
baze noi



Reparatia

v reparatii ale bazei protezei

v reparatii ale dintilor artificiali

» fisura, fractura (liniara, marginala, cominutiva) a bazelor protezelor
> lipsa unor fragmente de baza protetica

> fractura sau absenta unui dinte artificial







CAPTUSIREA PROTEZELOR TOTALE

v de durata - optimizarea mentinerii si stabilitatii

v temporara - conditionare tisulara

> varianta dura - polimeri acrilici duri

> wvarianta rezilienta- polimeri acrilici rezilienti, siliconi de aditie sau de

condensare
> tehnica directa - in cabinet

> tehnica indirecta - in laborator



Tehnica directa




Tehnica indirecta




Tehnica indirecta




Captusirea protezelor totale

Temporara - conditionarea tisulara

> la pacienti care defin campuri protetice deficitare

> la pacientii care se acomodeaza greu cu protezele totale

> la personalitati care necesita menfinere i stabilitate perfecta
> ca vehicul pentru medicamente

> pentru performante masticatorii

> uneori pentru stabilizarea Sabloanelor de ocluzie



TRANSFORMAREA PROTEZEI
PARTIALE IN PROTEZA TOTALA
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